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Месторождения глин широко распространены на территории 

Пермского края. Их размещение контролируются положением 

континентальной терригенной формации и коры выветривания кайнозоя. 

Месторождения распространены преимущественно в Камской и 

Предуральской минерагенических областях [1]. 

Усть-Игумское месторождение каолинитовой (белой) глины 

расположено в Александровском районе Пермского края в 8км юго-

восточнее с. Усть-Игум.  

В геологическом строении Усть-Игумского месторождения 

принимают участие породы кайнозоя. Подстилающие породы 
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представлены нижнепермскими глинисто-мергелистыми отложениями 

соликамской свиты [2]. 

Глины месторождения имеют высокую среднюю пластичность- 25,44, 

объемную массу–1,9 т/м3 [3]. 

Анализ химического состава белой глины проводился на 

волнодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре, 

качественный анализ - на основе снятой дифрактограммы 

(рентгенофазовый анализ). 

Определение минералогического состава глин методом 

рентгеноструктурного анализа выполнено на кафедре минералогии и 

петрографии ПГНИУ в Секторе наноминералогии м.н.с. Г.А. Исаевой. 

Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Минеральный состав каолиновой глины 

Минерал Формула 
Межплоскостное  

расстояние основных 
отражений (d, анг.) 

Содержание, 
 % 

Кварц SiO2 3,34; 4,25 19,0 
Каолинит Al 4[Si4O10](OH)8 7,15; 3,57 73,9 
Иллит  

(гидрослюда) 
(K0.75(H3O)0.25)Al 2(Si3Al)O10 

((H2O)0.75(OH)0.25)2 
10,0 7,1 

Сумма  100 
 

Рентгенофлуоресцентный анализ  

Анализ химического состава образа проводился на 

волнодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре 

последовательного типа действия S8 Tiger («BRUKER», ФРГ) [4-8]. 

Прибор предназначен для качественного и количественного определения 

элементного состава различных пород в твёрдом состоянии, диапазон 

анализируемых элементов от Be до U, чувствительность определения 

элементов – до 0,0001%.  

Приёмка проб и пробоподготовка осуществлялись по отраслевому 

стандарту ОСТ 41-08-249-85, а также методикам количественного 
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химического анализа НСАМ № 455-РС и НСАМ № 465-РС [5-7]. 

Определение ППП (потери при прокаливании) осуществлялось по 

методике количественного химического анализа GEO-QUANT M («Bruker 

AXS», Karlsrhue, FRG, 2011). 

Химический состав (таблица 2) отражает преобладание силикатов и 

алюмосиликатов и повышенное содержание TiO2.  

В пробе «белой» глины «Усть-Игумского» месторождения 

содержания ванадия равны либо несколько выше кларковых (среднее 

содержание ванадия в земной коре составляет 1,6·10–2 %). 

Таблица 2 - Химический состав каолиновой глины по результатам  

рентгенофлуоресцентного анализа, мас. % 

№ 
п/п 

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO CaO MgO Na2O K2O P2O5 

1б 63,43 2,83 20,45 2,22 0,02 0,60 0,34 0,36 0,49 0,04 

 
S Ba Cr Cu Zn Pb Ni Sr V Rb Zr Ga La Nb ППП 

0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,04 0,01 0,01 0,00 10,4 

 

Рентгенофазовый анализ.  

Аппаратура. Рентгеноструктурный анализ образа выполнен с 

применением рентгеновского порошкового дифрактометра D2 Phaser 

(фирма «Bruker», ФРГ). Пробоподготовка и съемка дифрактограмм. 

Операции осуществлялись в соответствии со следующими методиками: 

НСОММИ № 68 «Методические рекомендации» и НСОММИ 

«Методические рекомендации» № 139 [9-11]. 

Качественный анализ глин выполнялся на основе снятой 

дифрактограммы и уточнялся при помощи трех дополнительных кривых 

ориентированных препаратов (для воздушно-сухого, насыщенного 

глицерином и прокаленного).  
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По результатам проведенных исследований предоставленный образец 

«белой» глины является полиминеральным: в породе преобладает кварц, из 

алюмосиликатов диагностированы полевые шпаты (ортоклаз и 

плагиоклазы). Глинистые минералы представлены каолинитом и примесью 

иллита (гидрослюды).  

Определение деформации морозного пучения 

Степень пучинистости грунта следует определять по значению 

относительной деформации морозного пучения , полученному по 

результатам испытаний образцов грунта в специальных установках, 

обеспечивающих промораживание образца исследуемого грунта в 

заданном температурном и влажностном режимах, и измерение 

перемещений его поверхности. 

Необходимое оборудование: холодильная камера, датчик линейного 

перемещения “Novotechnik TR-25” и 3½ -разрядный программируемый 

универсальный прибор “Omlink OM-352” для регистрации показаний. 

Подготовка к испытаниям 

1. Взвешиваем в фарфоровой ступке определенное количество грунта. 

2. Добавляем раствор с концентрацией соли CaCl2 0,5%, 1,0%, 1,5%. 

3.Растираем полученную массу пестиком с резиновым наконечником 

до равномерной консистенции. 

4. Ставим в эксикатор полученную массу и выдерживаем ее при 

комнатной температуре сутки. 

5. В обойму, цилиндрической формы, предварительно смазанную 

внутри тонким слоем технического вазелина и закрепленную на 

металлической пластине методом послойного уплотнения помещаем 

грунт, сверху кладем фильтровальную бумагу и металлическую пластину. 

6. Уплотняем образцы с помощью прибора для предварительного 

уплотнения при нагрузке 1 кг/см3 в течение суток. 

Проведение испытаний 

1. Образцы грунта в обойме помещаем в установку для измерения 

вертикальных деформаций, записываем начальные показания приборов. 
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2. Далее установку помещаем в холодильную камеру, включаем 

систему для задания температурного режима промораживания образца. 

3. Промораживаем образцы грунта при температуре минус 18°С в 

течении  24 часов.  

4. Перед отключением морозильной камеры записываем конечные 

показания приборов. 

Обработка результатов 

Относительную  деформацию морозного пучения образца грунта 

вычисляем по формуле:                                  

где  - вертикальная деформация образца грунта в конце испытания, мм; 

h- начальная высота образца, мм. [13]. 

А. Закономерность изменения деформации морозного пучения в 

зависимости от влажности при различной концентрации порового 

раствора соли CaCl2 

По полученным данным представлены графики зависимости между 

влажностью и деформацией (рис. 1-3). 

  
Рис. 1. График зависимости между  

влажностью и деформацией при концентрации 

порового раствора соли CaCl2 - 0,5% 

 
Рис. 2. График зависимости между 

влажностью и деформацией при концентрации 

порового раствора соли CaCl2 - 1,0% 
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Рис. 3. График зависимости между влажностью и деформацией при концентрации 

порового раствора соли CaCl2 - 1,5% 

Б. Закономерность изменения деформации морозного пучения в 

зависимости от плотности при различной концентрации порового 

раствора соли CaCl2 

По полученным данным представлены графики зависимости между 

плотностью и деформацией (рис. 4-6). 

 

  
Рис. 4. График зависимости между 

плотностью и деформацией при концентрации 

порового раствора соли CaCl2 - 0,5 % 

 
Рис. 5. График зависимости между плот-

ностью и деформацией при  концентрации 

порового раствора соли CaCl2 - 1,0 % 
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Рис. 6. График зависимости между плотностью и деформацией при концентрации 

порового раствора соли CaCl2 - 1,5 % 

В. Закономерность изменения деформации морозного пучения в 

зависимости от различной концентрации порового раствора соли CaCl2 

• При увеличении концентрации порового раствора соли CaCl2 величина 

деформации морозного пучения возрастает (рис. 7). 

• При увеличении концентрации порового раствора соли CaCl2 величина 

деформации морозного пучения уменьшается (рис. 8). 

 

 
Рис. 7. График зависимости между влажностью 

и деформацией при различной концентрации 

порового раствора соли CaCl2 

 
Рис. 8. График зависимости между 

плотностью и деформацией при различной 

концентрации порового раствора соли CaCl2 

 
Результаты лабораторных работ приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 
№ 

образ 
ца 

W, % 
(до/после 

проморозки) 

Увеличение 
образца 

∆h = h1 - h0, мм 

Относительная 
деформация, 

∆h/h0 

Пористость, 
n, г/см3 

Плотность,  
p, г/см3 

Каолинит + 0,5% CaCl2 (Уплотнение 3 кгс/см2) 

1 0,301 0,300 0,095 0,002 0,53 1,68 

2 0,312 0,304 0,136 0,002 0,52 1,73 

3 0,301 0,301 0,122 0,002 0,51 1,73 

4 0,397 0,395 0,542 0,009 0,53 1,76 

5 0,365 0,365 0,637 0,011 0,55 1,68 

6 0,362 0,360 0,881 0,015 0,54 1,73 

7 0,425 0,418 0,936 0,015 0,59 1,60 

8 0,454 0,443 1,044 0,017 0,60 1,60 

9 0,441 0,432 1,058 0,017 0,59 1,61 

10 0,53 0,503 1,031 0,017 0,64 1,51 

Каолинит + 1% CaCl2 (Уплотнение 3 кгс/см2) 

1 0,296 0,294 0,258 0,004 0,51 1,71 

2 0,308 0,305 0,325 0,005 0,52 1,71 

3 0,301 0,301 0,339 0,006 0,52 1,70 

4 0,376 0,376 0,583 0,013 0,57 1,64 

5 0,349 0,347 0,692 0,011 0,55 1,67 

6 0,340 0,340 0,705 0,012 0,55 1,65 

7 0,405 0,397 0,922 0,015 0,58 1,62 

8 0,391 0,390 1,017 0,017 0,57 1,64 

9 0,380 0,375 1,003 0,017 0,58 1,60 

10 0,517 0,505 1,044 0,017 0,63 1,52 

Каолинит + 1,5% CaCl2 (Уплотнение 3 кгс/см2) 

1 0,302 0,301 0,081 0,001 0,51 1,76 

2 0,298 0,294 0,190 0,003 0,54 1,64 

3 0,300 0,294 0,122 0,002 0,51 1,74 

4 0,399 0,389 0,895 0,015 0,57 1,64 

5 0,368 0,362 0,814 0,013 0,55 1,69 

6 0,362 0,356 0,800 0,013 0,56 1,64 

7 0,469 0,445 0,841 0,014 0,61 1,55 

8 0,431 0,431 1,058 0,017 0,59 1,59 

9 0,422 0,415 1,031 0,017 0,60 1,56 

10 0,537 0,516 0,881 0,015 0,63 1,55 
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Заключение 

1. При увеличении влажности величина деформации морозного 

пучения возрастает. Это обусловлено тем, что в более увлажненных 

грунтах содержится больше содержание гравитационной воды, поэтому 

деформации в таких грунтах выше. 

2. В ходе лабораторных исследований была установлена 

закономерность: при увеличении плотности величина деформации 

морозного пучения снижается. Это обусловлено тем, что в более плотных 

образцах выше пористость и меньше содержание гравитационной воды. 

3. При анализе полученных данных можно сделать вывод, что при 

увеличении концентрации порового раствора соли CaCl2  увеличивается 

деформация морозного пучения. Это обусловлено тем, что концентрация 

порового раствора небольшая и за счет осмотической составляющей влаги 

деформация возрастает [12]. 
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